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	1
	Experimental Manufacturing of Ferromanganese Alloy from Man-Made Manganese-Containing Wastes

.
	статья
	Processes. - 2023. - Volume 11. — Issue 12, 3328.

https :// DOI10.3390/pr11123328
	Impact Factor: 2.8; категория Engineering, Chemical - Q2 (2023)
	JIF percentile 53.2 (2023)- SC1E.
	CiteScore 5.1 (2022). 
SJR 2023 - 0.525.

SNIP 2023 - 0.884
Категория Chemical Engineering: Chemical Engineering miscellaneous) 60th percentile (2023). Q2

	Tastanova, A., 

Temirova, S., 

Sukurov, B., 

Biryukova, A., 

Abdykirova, G
	соавтор

	2
	Evaluation of the Efficiency of Using an Oxidizer in the Leaching Process of Gold-Containing Concentrate


	статья
	Processes, 2024, Volume 12. — Issue 5, 973.

https :// DOI 10.3390/pr12050973
	Impact Factor: 2.8; категория Engineering, Chemical - Q2 (2023)
	JIF percentile 53.2 (2023)- SC1E.

 JCI 2023- 0.44
	CiteScore 5.1 (2023). 
SJR 2023 - 0.525.

SNIP 2023 - 0.884
Категория Chemical Engineering: Chemical Engineering miscellaneous) 60th percentile (2023). Q2
	Kenzhaliyev, B.K., 

Tussupbayev, N.K., 

Abdykirova, G.Z., 

Baltabekova, Z.A., 

Koizhanova, A.K.; 

Fischer, D.Y.; Baltabekova, Z.A.; 

Samenova, N.O. 
	соавтор
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	3
	Improving the сopper-мolybdenum оres flotation technology using a combined collecting agent.
	статья
	Minerals. – 2022.- 12 (11), 1416. https://doi.org/10.3390/min12111416. 
	Impact Factor: 2.5;

категория Мining & Мineral processing Q2, (2022)

Journal Citation Indicator ™ (2022): 0,75.
	JСI percentile 62,5 (2022)- SCIE
	CiteScore (2022)- 4,1. 

Категория Earth and Planetary Sciences: Geotechnical Engineering and Engineering Geology 63 th percentile (2022). Квартиль Q2.
	Larissa Semushkina, Gulnar Abdykirova, 
Aynur Mukhanova, Aynur Mukhamedilova
	Соавтор 



	4
	Перспективы повышения технологических показателей флотации медных руд с применением модифицированного реагента.
	статья
	Обогащение руд. - 2023.- № 4.- С.14-19. 
DOI: 10.17580/or.2023.04.03


	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируе-мый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection
	CiteScore (2023)- 1,8. 

SJR (2023) - 0,354. 

SNIP (2023) – 0,469.

Категория Materials Science: Metals and Alloys 49 th percentile (2023). Квартиль Q3.
	Семушкина Л.В., Абдыкирова Г.Ж.,
Турысбеков Д.К., Нарбекова С.М.
	Соавтор 



	5
	Study on the kaolin clay beneficiation ability
	статья
	Metalurgija.- 2023.- V.62 (1) 

  Р.158-160.

https://hrcak.srce.hr/file/407999
	Impact Factor: 0.6; категория Metallurgy & Metallurgical Engineering Q4, (2023)
	JСI  percentile 17,2 (2023)- SCIE
	CiteScore (2023)- 1,2. 

SJR (2023) - 0,276. 

SNIP (2023) – 0,505.
Категория Materials Science: Metals and Alloys 35 th percentile (2022). Квартиль Q3.
	Abdykirova, G., 

Abdulvaliyev, R., 

Akhmadiyeva, N., 

Imangaliyeva, L.
	Первый автор
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	6
	Preparation of pellets from manganese concentrate for the production of ferromanganese


	статья
	Metalurgija, 2023, 62(1),

 P.135–138

https://hrcak.srce.hr/en/file/407989
	Impact Factor: 0.6; категория Metallurgy & Metallurgical Engineering Q4, (2023)
	JIF percentile не определен (2022)-SCIE
	CiteScore 1,2 (2023).

SJR (2023) - 0,276. 

SNIP (2023) – 0,505.
Категория Materials Science: Metals and Alloys 35 th percentile (2023).
Квартиль Q3.

	Biryukova, A., 

Kuldeyev, E., 

Dzhienaliyev, T., 

Abdykirova, G., 

Temirova, S.


	соавтор

	7
	On the possibility to obtain manganese concentrate from manganese-containing tailings


	статья
	Metalurgija, 2022, 61(2), 

P. 321–324

https://hrcak.srce.hr/en/file/386153
	Impact Factor: 0.6; категория Metallurgy & Metallurgical Engineering (2022)
	JIF percentile не определен (2022)-SCIE
	CiteScore 1,2 (2022).

SJR (2022) - 0,276. 

SNIP (2022) – 0,505.
Категория Materials Science: Metals and Alloys 35 th percentile (2022).
Квартиль Q3.

	Temirova, S., 

Abdykirova, G., 

Kuldeyev, E., ... 

Bondarenko, I., 

Motovilov, I.


	соавтор

	8
	A study on the benefication ability of manganese-containing technogenic raw materials.
	статья
	Metalurgija.- 2022.- V.61.- № 1.-  Р.265-268

https://hrcak.srce.hr/en/file/381670

	Impact Factor: 0.6;

категория Metallurgy & Metallurgical engineering Q4, (2022)

Journal Citation Indicator ™ (2022): 0,16.

	JСI

percentile 19,23 (2022)- SCIE
	CiteScore (2022)- 1,2. 

SJR (2022) - 0,276. 

SNIP (2022) – 0,505.
Категория Materials Science: Metals and Alloys 35 th percentile (2022). Квартиль Q3.
	Abdykirova G., Temirova S., Kuldeyev E., Tastanova A., Bondarenko I., Semushkina L.
	Первый автор 
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	9
	Flotation processing of copper-molybdenum ore using a combined flotation reagent.


	статья
	Metalurgija.- 2022.- V.61.- № 1.-  Р.225-228. 
https://hrcak.srce.hr/262426
	Impact Factor: 0.6;

категория Metallurgy & Metallurgical engineering Q4, (2022)

Journal Citation Indicator ™ (2022): 0,16.

	JСI

percentile 19,23 (2022)- SCIE
	CiteScore (2022)- 1,2. 

Категория Materials Science: Metals and Alloys 35 th percentile (2022). Квартиль Q3.
	Semushkina L., Abdykirova G., Turysbekov D., Narbekova S., Kaldybaeva Zh., Mukhamedilova A.
	Соавтор



	10
	Исследование обогатимости  малосульфидной золотокварцевой руды  
	статья
	Обогащение руд . - 2020 г.- -№ 3. С. 14-18

DOI 10.17580/or.2020.03.03
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируе-мый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection

	CiteScore (2020)- 1,8. 

SJR (2023) - 0,354. 

SNIP (2023) – 0,469.

Категория Materials Science: Metals and Alloys 48 th percentile (2020). Квартиль Q3.
	Абдыкирова  Г.Ж.,

 Кенжалиев Б.К. , Койжанова А.К.,  Магомедов Д.Р
	Первый автор
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	11
	Обжиг-магнитное обогащение марганецсодержащего техногенного сырья
	статья
	Обогащение руд. – 2017. – № 5. – С.54-58.

DOI   10.17580/or.2017.05.09
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируе-мый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection

	CiteScore (2017)- 1,8. 

Категория Materials Science: Metals and Alloys 49 th percentile (2017). Квартиль Q3.
	Абдыкирова Г.Ж.,

Дюсенова С. Б., Тойланбай Г. А., Рамазанова Ж. А.
	Первый автор

	12

	Обогащение хромосодержащих  шламов


	статья
	Обогащение руд, 2017, (6), стр. 15–19

DOI 10.17580/or.2017.06.03
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируе-мый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection

	CiteScore (2017)- 1,8. 

SJR (2023) - 0,354. 

SNIP (2023) – 0,469.

Категория Materials Science: Metals and Alloys 49 th percentile (2017). Квартиль Q3.
	Абдулвалиев РА,

Aбдыкирова Г.Ж., 

Дюсенова С.Б.,

Имангалиева, Л.М.
	соавтор
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	13
	Повышение эффективности флотоклассификации руд и хвостов обогащения.
	статья
	Обогащение руд. 2017. № 2. – С. 38-43.

DOI 10.17580/or.2017.02.07
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируемый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection
	CiteScore (2017)- 1,8. 

Категория Materials Science: Metals and Alloys 49 th percentile (2017). Квартиль Q3.
	Морозов Ю. П., Абдыкирова Г. Ж., Бекчурина Е. А., Дюсенова С. Б
	соавтор

	14
	Оценка возможности получения электролитического диоксида марганца из очищенных растворов после выщелачивания марганецсодержащего шлама
	статья
	Известия Вузов. Черная Металлургия.  – 2016. – №5. – С. 319-321.

DOI

10.3103/S0967091216050028
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируемый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection
	CiteScore (2016)- 0.6. 

SJR (2016) - 0,195 

SNIP (2016) – 0,455
Категория Materials Science: General Materials Science 16 th percentile (2016). Квартиль Q4.
	Абдыкирова Г.Ж.,

Танекеева М.Ш., Сыдыков А.Е., Дюсенова С.Б.
	Первый автор

	15
	Исследование закономерностей флотоклассификации и промышленные испытания флотоклассификации руд и хвостов обогащения.
	статья
	Цветные металлы. – №6, 2016г., – С. 29-37.

DOI
10.17580/tsm.2016.06.03
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируемый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection
	CiteScore (2016)- 1,1. 

Категория Materials Science: Metals and Alloys 21 th percentile (2016). Квартиль Q3.
	Морозов Ю.П.,

Абдыкирова Г.Ж.,

 Фалей Е.А., Дюсенова С.Б.
	соавтор
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	16
	Исследование возможности  извлечения золота из лежалых хвостов  золотоизвлекательной фабрики
	статья
	Обогащение руд. 2015. № 3. – С. 46-50.

https://www.rudmet.ru/journal/1428/article/24525/
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируе-мый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection
	CiteScore 0,3 (2015).

Категория Materials Science: Metals and Alloys 24 th percentile (2015).

Квартиль Q4.
	Абдыкирова Г.Ж., 

Бектурганов Н. С.,

Дюсенова С.Б.,. Танекеева М.Ш, Cукуров Б.М
	Первый автор

	17
	Исследование способов переработки техногенного марганецсодержащего сырья с применением химического обогащения
	статья
	Обогащение руд  2013. № 5 С.34-37. 

https://www.rudmet.ru/journal/1233/article/20924/
	Рецензируемый журнал не входит в базы данных Journal Citation Reports


	Рецензируе-мый журнал не входит в базу данных Web of

Science
Core
Collection
	CiteScore 0,1 (2013).

Категория Materials Science: Metals and Alloys 7 th percentile (2013). Квартиль Q4.
	Бектурганов Н.С., 
Абдыкирова Г.Ж.,

 Танекеева М.Ш.,

Тойланбай Г.А., Сыдыков А.Е.
	соавтор
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	1
	On the possibility to process copper-molybdenum ore using a combined flotation reagent 

	статья
	Kompleksnoe Ispol’zovanie Mineral’nogo Syr’a. – 2021.-V.4. - Issue 319. - Р.57-64.

https://doi.org/10.31643/2021/6445.41

	8
	Semushkina L.V., 

Abdykirova G.Zh., 

Turysbekov D.K., 

Narbekova S.M., 

Kaldybayeva Zh.A.
	соавтор
	Включен в перечень КОКНВО

(Приказ от 28.01.2021 г. № 52) по состоянию на 25.07.2023 г.

	2
	Переработка низкокачественного марганецсодержащего сырья с получением окатышей для производства ферромарганцевых сплавов.
	статья
	Engineering Journal of Satbayev University. – 2023 - №4. – С. 10-18.
https://doi.org/10.51301/ejsu.2023.i4.02

	9
	Тастанова А.Е.,

Кульдеев Е.И., 

Темирова С.С.,

Абдыкирова Г.Ж., 

Бирюкова. А.А.
	соавтор
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	3
	Перспективы получения марганцевого концентрата из техногенного сырья 


	статья
	Комплексное использование минерального сырья. - 2016 - № 1. - С. 3-8
	6
	Абдыкирова Г.Ж.,
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Шаутенов М.Р.

Сажин Ю.Г.
	Первый автор
	Утвержден Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ от 19.02.2010 N 6/6

	10
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